


EL VIDRE EN EPOCA VISIGODA

M.2 Asuncidon Ramon

Des dels seus origens, el vidre va permetre aconseguir una
perfecta imitacié d’altres materials molt més costosos,
d’aquesta manera els recipients i, sobretot, els adorns
eren realitzats en aqueixa nova mateéria que posseia la
capacitat d’assemblar-se a qualsevol pedra semipreciosa.
A pesar d’aixo, el vidre va continuar sent un article de luxe
a labast d’uns pocs, fins que la introduccié del bufat a
laire lliure per a la fabricacié de recipients —les primeres
evidencies de la qual es documenten a Jerusalem cap a
mitjan del segle 1 aC—, va aconseguir revolucionar aques-
ta artesania secular que va produir un profund canvi en el
seu ritme de produccié. En aquells moments, segons les
fonts classiques, sembla que hi havia dues grans zones
productores de vidre: la costa siriana-palestina i Egipte,
on es devien localitzar els tallers primaris en que es fondia
la mescla a partir de matéries primeres, on s'elaborava un

<] Vores de recipients de vidre trobats
aValencia la Vella en 2018.

tipus de vidre pur, més conegut com «vidre en brut», fa-
bricat a partir dels seus components: silice, estabilitzants
i fundents. Aquesta matéria va continuar exportant-se tra-
dicionalment cap a Occident on van anar sorgint, a poc a
poc, multiples oficines que, al final de la cadena de pro-
duccio, transformaven aqueix vidre en brut importat en
producte acabat. S6n els anomenats tallers secundaris,
identificats arqueologicament per la localitzacié de les
restes del forn, una troballa molt escassa, de la qual sol
documentar-se només la cambra de combustié de planta
més o menys circular. A falta d’aixo aporten informacio al-
tres restes com ara cresols, lingots en brut, materials per a
reciclatge o rebutjos de fabricacié. A la peninsula Ibérica
s’han documentat una trentena d’oficines que haurien es-
tat elaborant vidre bufat des del segle 1 dC, per a assistir a
l'expansié d’aquesta artesania, a partir de la segona mei-
tat del segle 111 dC, on es multiplica el nombre dels tallers
documentats. No obstant aixo, hi destaquem que els ta-
llers datats en els segles vi i vil sén escassos i van haver de
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Mapa dels tallers de vidre i la seua documentaciod
arqueologica a la peninsula Ibérica.

seguir les mateixes pautes constructives i manufactureres
que en segles anteriors. Fet d’altra banda constatable en
il-lustracions altmedievals, on apareixen aquests xicotets
forns en funcionament.

Aljaciment de Valéncia la Vella, durant la campanya
de l'any 2016, es va excavar en l'interior del recinte mura-
llat, en que van aparéixer distints estrats superposats re-
lacionats amb la construccié de la muralla (UE 1004, 1010,
1012) que discorren fins a un nivell irregular més llis (UE
1015); aquest Ultim ha sigut considerat com un farciment
que esta format amb restes dels materials de construccié
i domestics, utilitzats pels constructors. Al costat dels ma-
terials ceramics i metal'lics que han datat el moment de la
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Representacié d’un taller vidrier.

construccié de la muralla en el segle vi, van aparéixer dos
fragments de cresols i tres lingots de vidre en brut que van
haver d’estar relacionats amb la manufactura del vidre.

Els fragments de cresol sén dues peces ceramiques
amb una capa de vidriat superficial, primera evidencia
que hi havia un taller relacionat amb la fabricacié de vidre
en aquest lloc.

També hem documentat tres lingots de vidre en
brut, procedents d’Orient on s’han localitzat els llocs de
produccié primaris, com ja hem apuntat amb anteriori-
tat. Un d’aquests va aparéixer a la UE 1015, es tracta d’una
peca de 4,3 x 6,0 cm de vidre de color verd maragda amb
capes de concreci6 daurades en algunes parts i una lleu-



gera irisacio en altres. Els dos restants procedeixen de la
UE 1010; sén de coloracié verda oliva amb una capa de
concreci blavosa, aquests dos ultims ens donen unes
dimensions d’1,3 x 3,3 cm i 4,5 x 6,7 cm respectivament.
Aquest tipus de lingots també apareix a Valéncia, al taller
del carrer Sabaters. Es tracta d’un xicotet forn vidrier amb
activitat productiva i de transformacié a partir de materi-
als importats o de reciclatge, la qual cosa ens fa definir-lo
com a taller secundari dedicat principalment a 'elabora-
ci6 de productes d’Us quotidia i de baix cost, que degué
estat en funcionament des de finals del segle i durant el
segle Iv. Aquestes proves, encara que escasses, ens estan
suggerint 'existencia d’un xicotet taller dedicat a la manu-
factura de vidre corrent de taula, que produia importaci-
ons de vidre en brut com a conseqiiéncia d’un escas en-
cara que existent comerg reduit en aqueix moment, amb
tota probabilitat des d’Orient Proxim.

El grup més homogeni de la col-leccié és, sens dubte,
la serie formada per fragments de vores exvasats de perfil
reentrant, de llavi engrossit i polit al foc, i de bases apo-
des. Apareguts en els estrats de farcit (UE 1007, 1008, 1010,
1015), pertanyen als tipus Feyeux 81. [’horitzd cronologic
d’aquestes series va ser molt ampli, van aparéixer en la pri-
mera meitat del segle v, i van persistir en els segles vi ivil, i
fins i tot en la centdria seglient.

Aquest tipus de recipients es va utilitzar fonamental-
ment per a menjar o per a beure indistintament, en els gots
de grandaria intermedia inferim una funcionalitat ambiva-
lent; per un altre costat els de menor diametre van ser des-
tinats probablement als liquids o la il-luminacié. Podriem
detectar serveis de taula complets formats per plats, bols
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recipients i lingots.
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Conjunt d'ampolles de vidre procedents de la necropoli de Valéncia.

i gots, encara que també hi han aparegut en contextos fu-
neraris. El tret més caracteristic d’aquests perfils és la vora
engrossida i polida al foc, generalment exvasada i sinuosa
amb engrossiment en la cara interna de la paret, en alguns
casos apareixen linies de polit paralleles a la vora, les ba-
ses son apodes amb engrossiment de vidre en el centre i
restes de marca de puntill. El grup que estudiem esta cons-
tituit per peces llises sense decoracio, els plats i bols sén
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de parets obertes; d’aquests hem reconstruit dues formes
completes seguint els parametres que marquen aques-
tes tipologies. Els gots son troncoconics i, a pesar de la
seua pervivencia, ja en el segle vi van passar a ser formes
menys freqlients. Aquesta modalitat va ser progressiva-
ment substituida per les copes de tija identificades amb
el tipus 111 d’Isings, ja que la troballa de tres bases amb
restes de la tija central ens fa apuntar en aquest sentit.



Predomina la coloracié groguenca, on observem
sempre variacions que van des del groc verdds o melat al
verd clar, en tonalitats més netes. En aquest conjunt de-
tectem fragments grocs verdosos d’aspecte més deslluit,
creiem que en part a causa del reciclatge, molt freqlent
en aquests segles. La qualitat del vidre és bastant medio-
cre,amb profusio de filaments i bambolles, conseqlencia
d’un enfornat deficient.

Els fragments de vora de llavi engrossit documentats
s'identifiquen amb produccions molt esteses en 'ambit
peninsular i fora. Es poden trobar a paisos mediterra-
nis com Franca, Italia o Croacia, pero és a la peninsula
Ibérica on assistim a una veritable eclosié d’aquestes
formes, on sén summament freqlients en jaciments dels
segles v, viivil. Cal citar exemples a Valéncia, al jaciment
de lAlmoina. També podem reconéixer-los a Portugal; la
zona sud-oriental peninsular, principalment a Carthago
Spartaria i a Benalla; a Saragossa i la seua provincia;
a Galicia, i deixem sense citar, a més, altres centres no
menys importants.

També a la UE 1010 va aparéixer un fragment de
vora, coll i arrancada de paret d’'un unguentari globular,
semblant al tipus Isings 68. Aquests recipients de dubtosa
funcionalitat van poder dedicar-se tant a la contencié d’un-
glients com a l’'is domestic o funerari. La troballa daquesta
tipologia, per un altre costat molt comuna a les provincies
occidentals de 'Imperi en estratigrafies del segle vi, ens
mostra 'amplissima pervivencia d’aquestes formes, els ini-
cis de les quals podem trobar-los en el segle 1.

Finalment cal assenyalar un fragment d’ansa nerva-
da de seccié en cinta. Es una de les formes més corrents
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Lingots de vidre en brut d'importacié
per al seu processat local.

de subjeccio dels recipients ja des del segle 1, fet que ens
porta a intuir la seua pertinenca a formes tancades, del
tipus Isings 120 i semblants.

El vidre d’epoca visigoda es pot identificar, princi-
palment per una linia de continuitat en els models i una
degradacid en l'execucid, que acreditava la tendencia es-
bossada en segles anteriors. Els perfils sén menys variats,
desapareixen models especifics del segle v, com les vores
en arestes vives o les gerres i botelles de vora exvasada
decorades amb fils grossos. També es caracteritza per ser
un perfode de contrastos: al costat de produccions poc
acurades i massives, van sorgir peces elitistes, general-
ment de funcié ritual, que confirmen la pervivencia d’una
produccié molt minoritaria d’articles de luxe.
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